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Р езул ьтат

Температура вспышки 
открытом тигле Кливленда

ASTM D 92-12Ь °C 200 229 228

Индекс вязкости ASTM D 2270-10 171 172
Температура застывания ASTM D 97-11 °C -36 -39 -39
Внешний вид С огласно СТО О днородная

прозрачная
ж идкость

одн ородн ая
п р озрач ная

ж и дк ость
Содержание фосфора X-RAY % масс. 0,070 0,090 0,077 0,078
Щелочное число ASTM D 2896-11 мгКОН /г 7,0 7,4 7,45
Содержание цинка X-RAY % масс. 0,078 0,091 0,084 0,087
Содержание кальция X-RAY % масс. 0,181 0,205 0,193 0,194
Динамическая вязкость CCS 
при -30°С

ASTM D 5293-10 мПа*с 6600 6200 6100

Плотность при 15 °С ASTM D 
1298-12b

кг/мЗ 853 853,7

Кинематическая вязкость при 
100 °С

ASTM D 445-12 мм2/с 11,2 12,4 12,2 12,26

Представитель по доверенности Исланкина E.C.
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